FLOOROPAL M FLEX

FLOOROPAL M
SOFT

FLOOROPAL M 15

FLOOROPAL REPAIR
MORTAR

UYGULAMA ALANLARI

Yeni insaatlarda ve
yenilenmesi gereken
zeminlerde uygulanir.

Uygulama alani,
cogunlukla yiksek asinma
ve basing mukavemeti
istenen, agir yiklere ve
trafige maruz sanayi ve
depolama tesisleri
olmakla birlikte, cok
suratli bir sekilde
tamamlanmasi veya
yenilenmesi gereken
show-room, diikkan veya
umuma acik alanlarda,
ozellikle gatlama riskinin
yuksek oldugu
zeminlerde, sanayi
zeminlerinde ve sosyal
alanlarda kullanilir.

Mevcut zeminlerin
renovasyonunda ve yeni
insaatlarda plirlizsiiz ve

mastarinda bir beton
goriinimi elde etmek
amaciyla 6zellikle ¢atlama
riskinin yiksek oldugu
zeminlerde, konutlar,
sosyal alanlar ve ticari
alanlarda kullanima

uygundur.

Mevcut binalarin
renovasyonunda, yeni
insaatlarda, beton
zeminlerin teraziye
getirilmesi ve
ylzeylerinin

bir zemin tesviye sapi
olarak; konutlar, sosyal
mekanlar ve ticari
alanlarda kullanihr.
Koruyucu bir boya veya
kaplama olmaksizin, son

kullanilmamalidir.
Blinyesinde kazein veya
baska protein iceren katki
maddeleri
bulunmadigindan,
malzeme, ozellikle
hastaneler ile gida lretim
veya depolama
mahallerinde kullanima
uygundur.

plrizsizlestirilmesi amagli

kat zemin kaplamasi olarak

Zemin kiriklari, delik,
kanal vb. arizalarda; bozuk
ylzeyler Gizerinde, zemini
diger tesviye saplarinin
uygulanmasina uygun
hale
getirmek veya egim
saglamak icin kullanilr.
Blinyesinde kazein veya
baska protein iceren katki
maddeleri
bulunmadigindan,
ozellikle hastanelerde ve
gida lretim veya
depolama mahallerinde
kullanima uygundur fakat
son kat zemin kaplamasi
olarak kullanilmamalidir.




UYGULAMA KALINLIGI

Uygulama kalinhigi 3-15
mm'dir.
Hafif beton zeminler igin
katman kalinligi 6-10 mm
ile sinirhidir.
Malzemenin gerekli
tolerans sinirlarini
asmamak amaciyla,
FLOOROPAL M FLEX
kullanimindan 6nce,
mevcut ylzeydeki kot
farkhhklari FLOOROPAL
REPAIR MORTAR,
FLOOROPAL M BASE veya
FLOOROPAL M RENO ile
giderilmelidir.

gerekli tolerans sinirlarini

Uygulama kalinligi 3-15
mm' dir. Hafif beton
zeminler icin katman
kalinhg! 6-10 mm ile
sinirlidir. Malzemenin

asmamak amaciyla
FLOOROPAL M SOFT
kullanimindan 6nce,
mevcut ylzeydeki kot
farkhliklari FLOOROPAL
REPAIR MORTAR ile
giderilmelidir.

Uygulama kalinligi 1-30
mm' dir. Hafif beton
zeminler igin katman
kahnhg! 6-10 mm ile
sinirhidir. Malzemenin

gerekli
tolerans sinirlarini
asmamak amaciyla,
FLOOROPAL M 15
kullanimindan 6nce,
mevcut ylzeydeki kot
farkhliklari

FLOOROPAL M-RENO ile

giderilmelidir.

Uygulama kalinligi 2-100
mm' dir.

FiZiIKSEL OZELLIKLERI

Hizli Sertlesme, Mekanik
Direng, Kendiliginden
Yayilma

Hizli Sertlesme,
Kendiliginden Yayilma,
Distik rotre

Hizli Sertlesme,
Kendiliginden Yayilma,
DisUik rotre

Hizl Kiirlenme ve Dugsuk
Rotre

GORUNUM/ RENK

Normal beton zeminle
benzerdir, uygulama
teknigine gore renk

farkhliklari gérilebilir.

istenirse renkli olarak da
uretilebilir.

Normal beton zeminle
benzerdir, uygulama
uygulama teknigine gore

renk farkhliklari
gorilebilir. Seffaf bir boya
/ koruyucu altinda
kullanilacak ise, renkli
olarak da uUretilebilir.
Ekstra bir kaplamaya
gerek duyulmaz fakat su
bazl seffaf bir cila

uygulanabilir.

Normal beton zeminle
benzerdir, Uzeri
boyanabilir. Uygulama
teknigine gore renk
farkhliklari gorulebilir.
Seffaf bir boya/ koruyucu
altinda kullanilacak ise
renkli olarak da Uretilebilir.

Normal beton zeminle
benzerdir, uygulama
teknigine gore renk

farkhliklari gérulebilir.




KULLANIM DETAYLARI

Belirli 6zelliklere sahip
asfalt kaplama Uzerine de
uygulanabilir.

Sessiz ylirime ve
yumusak konfor saglar.

Kullanilan yapistiricilar ve
yumusak zemin kaplama
malzemeleriyle oldugu
kadar, ahsap zemin
kaplamalariyla, seramik
karolarla ve spor amaclh
zemin kaplamalariyla da
uyumludur. Cok dizgiin,
plrlizstz ylizeyler elde
edilir. Mutlaka bir cila ile
kaplanmalidir. Bunun igin
Floorpal Promat, Seffaf
Epoksi ya da Floorpal Mat
PU/Floorpal Parlak PU
kullanilabilir.

4-6 saat sonra zemin
tesfiye sapi uygulanabilir.

Sert ve saglam ylzeyler
Uzerine uygulama amagli
olarak gelistirilmistir.
Belirli 6zelliklere sahip
asfalt kaplama (izerine de
uygulanabilir. 10 mm'yi

Sert ve saglam ylizeyler
Uzerine uygulama amagli
olarak gelistirilmistir.
Seramik, tas kaplama,
epoksi, sac, vb.zemin
kaplamalari Gzerine

Sert ve saglam ylizeyler

Uzerine uygulama amacli

olarak gelistirilmistir. 30
mm'yi asan ylzey

Beton ve saglam sap

UYGULAMA YUZEYLERi asan yiizey dogrudan uygulanabilir. | bozukluklarinda énerilen | iizerine uygulama amach
bozukluklarinda dnerilen 10 mm'yi asan ylzey tip ve miktarda micir olarak gelistirilmistir.
tip ve miktarda micir bozukluklarinda 6nerilen katilarak alternatif bir
katilarak alternatif bir tip ve miktarda micir uygulama
uygulama katilarak alternatif bir gerceklestirilebilir.
gerceklestirilebilir. uygulama
gerceklestirilebilir.
Egilme

s & . > 10N/mm? > 10N/mm? > 7N/mm? > 6N/mm?
— mukavemeti
= |Basin
9 ¢ . > 30N/mm? > 30N/mm? > 30N/mm? > 25N/mm?
:0 |mukavemeti




Betona aderans

=
S > 3N/mm? > 2N/mm? > 2N/mm? > 1,5 N/mm?
l'aj (SS 92 35 07) / / / /
Serbest rotre % 0,04 - 0,06 % 0,04 - 0,06 % 0,04-0,06 % 0,03-0,05
m TVITINTLCC TTAIRA
3 Testi (SS 92 35 145-155mm 145-155mm 145-155mm
! 10\
= Hazir malzeme
= o 15 - 20 dak 15 - 20 dak 15 — 20 dak
H kullanim siiresi
0 .= |pH degeri Yaklagik 11 Yaklagik 11 Yaklagik 11 Yaklagik 11
)
x = |Sertlesme siresi
2 = o 1-3saat 1-3saat 1-3saat 1-3saat
S @ |(yaya trafigi)
Ll 0 .
[ @ [|Sertlesme siiresi )
£ 24 saat 24 saat 24 saat 1-3 gln
s [(son kaplama)
= .
& Sertlesme siiresi
= |(hafif yiik trafigi) - - - -
Sertlesme siiresi
(agir yuk trafigi) - - - -
Sivi Karisim
. ; _ _ _ 15-20 dakika
Siiresi
Kuru malzeme tiuketimi, 1 | Kuru malzeme tuketimi, 1 | Kuru malzeme tuketimi, 1 | Kuru malzeme tiiketimi, 1
TUKETIM mm kalinlik icin 1,65 mm kalinlik i¢in 1,65 mm kalinlik i¢in 1,65 mm kalinlik i¢in 1,7

kg/m? dir

kg/m? dir

kg/m? dir

kg/m? dir




FLOOROPAL M TOP

Yeni insaatlar,
yenilenmesi gereken
zeminler; cogunlukla

ylksek asinma ve basing
mukavemeti istenen, agir
yuklere ve trafigine maruz
sanayi ve depolama
tesislerinde; cok siiratli bir
sekilde tamamlanmasi
veya yenilenmesi gereken
show-room, diikkan veya
umuma acik alanlarda
kullanilir. Binyesinde
kazein veya baska protein
iceren katki maddeleri
bulunmadigindan,
ozellikle hastanelerde ve
gida Uretim veya
depolama mahallerinde
kullanima uygundur.




Uygulama kalinligi 4-15
mm'dir
Agir ylik veya agir trafik
altinda kalacak
zeminlerde uygulama
kalinhigr 4 mm’ nin altina
dismemelidir.
Malzemenin tolerans
sinirlarini asmamak
amaciyla FLOOROPAL M
TOP kullanimindan 6nce,
mevcut ylzeydeki asir
kot farkhliklari
FLOOROPAL M-RENO
veya FLOOROPAL M10 ile
giderilmelidir.

Hizli Sertlesme, Mekanik
Direng, Kendiliginden
Yayilma, Dusuik Rotre

Normal beton zeminle
benzerdir,
renklendirilebilir.




Uzeri értiilmeden
kullanihr; kimyasal
dayanim gerektiren ilag,
gida vb sanayi
zeminlerinde FLOOROPAL
M TOP, epoksi, poliliretan
vb. boyalar icin uygun ve
ekonomik bir alt yapi
hazirhgi saglar. Cilasiz
kullanima uygundur.

Uzerine uygulanacagi
betonun ¢cekme
mukavemetinin en az 1.5
N/mm? olmasi gerekir. 15|
mm'yi agan yuzey
bozukluklarinda énerilen
tip ve miktarda micir
katilarak alternatif bir
uygulama
gerceklestirilebilir.

> 8N/mm?

> 30N/mm?




3N/mm?

% 0,04-0,06

145-155mm

Yaklasik 11

1-3saat

24 saat

7 gln

15-20 dakika

Kuru malzeme tiketimi, 1
mm kalinlik icin 1,7
kg/m? dir




